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宁波怡人玩具有限公司

怡人工艺品（宁波）有限公司

浙江省宁波市北仑区南海路 9-27 号

样品描述 : 婴幼儿安抚摇铃五件套/婴幼儿安抚摇铃三件套

样品数量 : 4 套

货号  : E0125/E0126 : E0125/E0126
原产地 : 中国

目的国 : 全球

产品年龄标识 : 0 岁以上

申请检测年龄  : 0 岁及以上
************

检测样品来源 : 客户送样 
按年龄指引所评估的年龄 : 0 岁以上

实际检测年龄 : 0 岁以上

收样日期 : 2024 年 06 月 06 日

补充信息日期 : 2024 年 06 月 06 日

检测日期 : 2024 年 06 月 06 日至 2024 年 06 月 18 日

检测要求 检测结果

GB 6675.1-2014 玩具安全 第 1 部分：基本规范 符合

GB 6675.2-2014+XG1-2022 玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能 符合

GB 6675.3-2014 玩具安全 第 3 部分：易燃性能                                                                                                   符合

GB 6675.4-2014 玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移 符合

通标标准技术服务（上海）有限公司

授权代表签署

_________________        
周珺

授权签字人
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检测结果

GB 6675.1-2014 玩具安全 第 1 部分：基本规范

条款 描述 结果

5 技术要求

5.1 机械和物理性能

5.1.1 玩具和紧固件机械强度 符合 
5.1.2 边缘,突出物,绳锁,电线和紧固件 符合

5.1.3 活动部件 符合

5.1.4(a) 绞扼窒息 符合

5.1.4(c) 楔入口腔咽喉 符合

5.1.4(d) 供 36 个月儿童使用的玩具 符合

5.1.10 声响玩具 符合

5.2 易燃性能

5.2.1 危险的燃烧因素 符合

5.3 化学性能

5.3.1 玩具暴露的化学物质 见备注 1
5.3.2 玩具产品所使用的材料 见备注 1
5.3.3 & 
5.3.4 玩具中可迁移元素含量 符合（见结果）

5.3.7 玩具中的塑化剂 不适用

5.5 卫生要求

5.5.1 玩具的设计和制造应确保符合卫生和清洁要求 见备注 1
5.5.2 供 36 个月以下儿童使用的玩具和纺织玩具卫生要求 符合

5.7 玩具标识

5.7.1 玩具使用说明 见备注 2

备注：

1. 由企业设计和制造过程的控制予以保证，未提供相关证据予以证明和评估。

2. 玩具使用说明应符合 GB/T 5296.1-2012 和 GB/T 5296.5-2006 条款要求。
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GB 6675.2-2014+XG1-2022 玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能

条 款 描 述 结果

4 技术要求

4.1 正常使用 符合

4.2 可预见的合理滥用 符合

4.3 材料

4.3.1     材料质量 （目检） 符合

4.4 小零件

4.4.1     36 个月以下儿童使用的玩具 符合

4.5 某些特定玩具的形状、尺寸及强度

4.5.1     挤压玩具、摇铃及类似玩具 符合

4.5.2     小球 符合

4.6 边缘 符合

4.7 尖端 符合

4.8 突出部件

4.8.1     突出物

符合

符合

4.11 绳索和弹性绳                                                                                                 
4.11.1     18 个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳 符合

4.13 孔、间隙和机械装置的可触及性

4.13.1     刚性材料上的圆孔 符合

4.25 口动玩具 符合

4.28 声响要求 符合

附录 B 安全标识指南和生产厂商标记

B.2 安全标识指南
B.2.1 标识定义和位置 符合
B.2.2 年龄组 符合

GB 6675.3-2014 玩具安全 第 3 部分：易燃性能

条款 描述 结果
4.1 一般要求 符合

测试所用气体：丁烷
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检测部件外观描述:

样品序号 样品编号 SGS 样品 ID 样品描述

SN1 A1 SHA24-0126171-0001.C001 透明涂层

SN2 A2 SHA24-0126171-0001.C002 白色涂层

SN3 A3 SHA24-0126171-0001.C003 黑色涂层

SN4 A4 SHA24-0126171-0001.C004 橙色涂层

SN5 A5 SHA24-0126171-0001.C005 湖绿色涂层

SN6 A6 SHA24-0126171-0001.C006 棕色涂层

SN7 A7 SHA24-0126171-0001.C007 浅棕色涂层

SN8 A8 SHA24-0126171-0001.C008 黄色涂层

SN9 A9 SHA24-0126171-0001.C009 泥黄色涂层

SN10 A10 SHA24-0126171-0001.C010 浅湖绿色涂层

SN11 A11 SHA24-0126171-0001.C011 白色软塑料

SN12 A12 SHA24-0126171-0001.C012 橙色软塑料

SN13 A13 SHA24-0126171-0001.C013 湖绿色软塑料球

SN14 A14 SHA24-0126171-0001.C014 黄色软塑料球

SN15 A15 SHA24-0126171-0001.C015 浅湖绿色塑料

SN16 A16 SHA24-0126171-0001.C016 白色橡皮筋

SN17 A17 SHA24-0126171-0001.C017 白色线

SN18 A18 SHA24-0126171-0001.C018 原色实木

备注：
          (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
          (2) MDL=  方法检测限

          (3) ND = 未检出( < MDL)
          (4) "-" = 未规定
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GB 6675.4-2014 - 可迁移元素

检测方法： 参考 GB 6675.4-2014，采用 ICP-OES 进行分析。

检测项目 限值 单位 MDL A1 A2● A3●

可迁移铅 (Pb) 90 mg/kg 5 ND - -
可迁移锑 (Sb) 60 mg/kg 5 ND - -
可迁移砷 (As) 25 mg/kg 2.5 ND - -
可迁移钡 (Ba) 1000 mg/kg 10 ND - -
可迁移镉 (Cd) 75 mg/kg 5 ND - -
可迁移铬 (Cr) 60 mg/kg 5 ND - -
可迁移汞 (Hg) 60 mg/kg 5 ND - -
可迁移硒 (Se) 500 mg/kg 10 ND - -
结论 符合 符合 符合

检测项目 限值 单位 MDL A4 A5 A6●

可迁移铅 (Pb) 90 mg/kg 5 ND ND -
可迁移锑 (Sb) 60 mg/kg 5 ND ND -
可迁移砷 (As) 25 mg/kg 2.5 ND ND -
可迁移钡 (Ba) 1000 mg/kg 10 ND ND -
可迁移镉 (Cd) 75 mg/kg 5 ND ND -
可迁移铬 (Cr) 60 mg/kg 5 ND ND -
可迁移汞 (Hg) 60 mg/kg 5 ND ND -
可迁移硒 (Se) 500 mg/kg 10 ND ND -
结论 符合 符合 符合

检测项目 限值 单位 MDL A7● A8 A9
可迁移铅 (Pb) 90 mg/kg 5 - ND ND
可迁移锑 (Sb) 60 mg/kg 5 - ND ND
可迁移砷 (As) 25 mg/kg 2.5 - ND ND
可迁移钡 (Ba) 1000 mg/kg 10 - ND ND
可迁移镉 (Cd) 75 mg/kg 5 - ND ND
可迁移铬 (Cr) 60 mg/kg 5 - ND ND
可迁移汞 (Hg) 60 mg/kg 5 - ND ND
可迁移硒 (Se) 500 mg/kg 10 - ND ND
结论 符合 符合 符合
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检测项目 限值 单位 MDL A10 A11 A12
可迁移铅 (Pb) 90 mg/kg 5 ND ND ND
可迁移锑 (Sb) 60 mg/kg 5 ND ND ND
可迁移砷 (As) 25 mg/kg 2.5 ND ND ND
可迁移钡 (Ba) 1000 mg/kg 10 ND ND ND
可迁移镉 (Cd) 75 mg/kg 5 ND ND ND
可迁移铬 (Cr) 60 mg/kg 5 ND ND ND
可迁移汞 (Hg) 60 mg/kg 5 ND ND ND
可迁移硒 (Se) 500 mg/kg 10 ND ND ND
结论 符合 符合 符合

检测项目 限值 单位 MDL A13 A14 A15
可迁移铅 (Pb) 90 mg/kg 5 ND ND ND
可迁移锑 (Sb) 60 mg/kg 5 ND ND ND
可迁移砷 (As) 25 mg/kg 2.5 ND ND ND
可迁移钡 (Ba) 1000 mg/kg 10 ND ND ND
可迁移镉 (Cd) 75 mg/kg 5 ND ND ND
可迁移铬 (Cr) 60 mg/kg 5 ND ND ND
可迁移汞 (Hg) 60 mg/kg 5 ND ND ND
可迁移硒 (Se) 500 mg/kg 10 ND ND ND
结论 符合 符合 符合

检测项目 限值 单位 MDL A16 A17 A18
可迁移铅 (Pb) 90 mg/kg 5 ND ND ND
可迁移锑 (Sb) 60 mg/kg 5 ND ND ND
可迁移砷 (As) 25 mg/kg 2.5 ND ND ND
可迁移钡 (Ba) 1000 mg/kg 10 ND ND 21
可迁移镉 (Cd) 75 mg/kg 5 ND ND ND
可迁移铬 (Cr) 60 mg/kg 5 ND ND ND
可迁移汞 (Hg) 60 mg/kg 5 ND ND ND
可迁移硒 (Se) 500 mg/kg 10 ND ND ND
结论 符合 符合 符合

备注：

(1) 结果经分析调整。

(2) 样品 A1 的重量是 15mg, 样品 A4 的重量是 26.9mg, 样品 A5 的重量是 17.1mg, 样品 A8 的重量是 25.6mg, 
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样品 A9 的重量是 20.2mg, 样品 A10 的重量是 20.1mg, 样品 A17 的重量是 62.4mg。
(3) ●从送检的样品中分离出的部分重量小于 10 mg，GB 6675.4-2014 的规定未进行溶出重金属分析。

除非另有说明，参照 ILAC-G8:09/2019，使用简单接受（w=0）的二元判定规则进行符合性判定。

除非另有说明，此报告结果仅对检测的样品负责。本报告未经本公司书面许可，不可部分复制。

检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。 

备注：

1. 本报告只列出了送检样品适用的检测项目。

2. 首页分隔线以上数据和/或信息由申请方提供，本报告相关结果或结论仅针对这些数据和/或信息做出，SGS 不对这

些数据和信息的真实性、完整性以及由此引发的结果和/或结论的有效性负责。检测结果仅适用于收到的样品。

3. 符合性声明基于简单接受选择的接受限做出符合/不符合的判定（w=0，AL=TL）。

符合性声明为：

符合（接受）—在测量点上，测得值位于容许限内。

不符合（拒绝）—在测量点上，测得值位于容许限外。 
4. 检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。
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样品照片：
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SGS 鉴别的样品图片

----- 报告结束 -----
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